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Restliche Nähte:
▪ Prüfklasse PK 1

Schnitt 1:
▪ Oberes Scharnier/Tür
▪ Mitte  Nahtabschnitt
▪ Prüfklasse PK 3

Schnitt 2:
▪ Unteres Scharnier/Seitenblech
▪ Nahtmitte 
▪ Prüfklasse PK 3

Schnitt 1:
▪ Oberes Scharnier/Platte
▪ Mitte Nahtabschnitt
▪ Prüfklasse PK 3

Schnitt 1:
▪ Unteres Scharnier/Platte
▪ Nahtmitte 
▪ Prüfklasse PK 3

Schnitt 3:
▪ Verstärkung/Seitenblech
▪ Nahtmitte 
▪ Prüfklasse PK 3

Restliche Nähte:
▪ Prüfklasse PK 1
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